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COMPETENCIAS DE LA TITULACION A LAS QUE CONTRIBUYE LA ASIGNATURA

Especificas:

2. CE14. Conocimiento y utilizacion de los principios de la resistencia de materiales

3. CE22. Conocimientos y capacidades para aplicar los fundamentos de la elasticidad y resistencia de materiales al comportamiento de
solidos reales

4. CE23. Conocimientos y capacidades para el célculo y disefio de estructuras y construcciones industriales

Transversales:

1. APRENDIZAJE AUTONOMO - Nivel 2: Llevar a cabo las tareas encomendadas a partir de las orientaciones basicas dadas por el
profesorado, decidiendo el tiempo que se necesita emplear para cada tarea, incluyendo aportaciones personales y ampliando las
fuentes de informacion indicadas.

5. USO SOLVENTE DE LOS RECURSOS DE INFORMACION - Nivel 1: Identificar las propias necesidades de informacién y utilizar las
colecciones, los espacios y los servicios disponibles para disefiar y ejecutar blisquedas simples adecuadas al ambito tematico.

METODOLOGIAS DOCENTES

Las horas de aprendizaje dirigido consisten, por un lado, en dar clases tedricas en las que el profesorado hace una exposicion de los
conceptos de la materia a aprender. Posteriormente y mediante ejercicios practicos intenta motivar e involucrar al estudiantado para
que participe activamente en su aprendizaje. Se utiliza material de soporte: publicaciones y problemas resueltos. Las practicas de
laboratorio se realizan en parejas y permiten desarrollar las habilidades basicas de tipo instrumental asi como iniciar al estudiantado
en la extensometria eléctrica

Después de cada sesion tedrica se proponen tareas fuera del aula, que deben trabajarse individualmente o en grupo. También es
necesario considerar otras horas de aprendizaje auténomo como las que se dedican a las lecturas orientadas ya la resolucion de los
problemas propuestos.

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA

El objetivo de la asignatura Resistencia de Materiales I es proporcionar la formacién basica conceptual y tedrica para poder abordar el
disefio, analisis y coprobacién de elementos resistentes simples. Sera la base para poder abordar el estudio de elementos y
estructuras mas complejas.

Se incorpora a la asignatura el estudio de la Flexidn en vigas prismaticas de seccidon uniforme, dando las bases tedricas fundamentales
del estudio de sus aspectos resistentes y rigidez.
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HORAS TOTALES DE DEDICACION DEL ESTUDIANTADO

Tipo Horas Porcentaje
Horas grupo grande 45,0 30.00
Horas grupo pequeio 15,0 10.00
Horas aprendizaje auténomo 90,0 60.00

Dedicacion total: 150 h

CONTENIDOS

(CAST) Vector Tensio i Estat Tensional Pla

Dedicacion: 20h

Grupo grande/Teoria: 6h
Grupo pequefio/Laboratorio: 2h
Aprendizaje auténomo: 12h

(CAST) Estat de Tensions Tridimensional

Dedicacion: 12h
Grupo grande/Teoria: 4h
Aprendizaje autbnomo: 8h

(CAST) Estat de Deformacions en el Solid Elastic

Dedicacion: 14h

Grupo grande/Teoria: 4h
Grupo grande/Teoria: 8h
Grupo pequefio/Laboratorio: 2h

(CAST) Relacions entre Tensions i Deformacions

Dedicacion: 18h
Grupo grande/Teoria: 6h
Aprendizaje autonomo: 12h

(CAST) Analisi i Disseny de Bigues sotmeses a Flexio

Dedicacion: 42h

Grupo grande/Teoria: 14h
Grupo pequefio/Laboratorio: 2h
Aprendizaje auténomo: 26h
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(CAST) Calcul de deformacions en Bigues Prismatiques: Teoremes Energétics

Dedicacion: 44h

Grupo grande/Teoria: 14h
Grupo pequefio/Laboratorio: 2h
Aprendizaje auténomo: 28h

SISTEMA DE CALIFICACION

CALIFICACIONES:

C1 = Control parcial

C2 = Control final

El contenido evaluable de esta parte sera toda la materia del cuatrimestre.

Sélo se repetiran los controles de forma individual a aquellas personas que justifiquen por causa grave su ausencia el dia fijado por la
prueba. En el control sélo se podra consultar, en la parte de problemas, un formulario en una hoja DIN A4 por las dos caras que el
alumno podra rellenar con la informaciéon que considere Util y en la que deberd figurar obligatoriamente su nombre. Queda
absolutamente prohibida la inclusion de problemas resueltos en este formulario. El formulario debera entregarse al final de la prueba.
La no entrega del formulario o la inclusidon en él de problemas resueltos, implicard automaticamente una calificacién de 0 (cero) en la
parte de problemas. Si algin alumno quiere realizar la prueba sin formulario, deberd comunicarlo al profesor al inicio de la misma,
quedando exento de su entrega. En ningun caso se devolvera el formulario entregado.

CP = Practicas a realizar a lo largo del curso.

Con antelacion suficiente se comunicara la composicion de los grupos y el calendario de realizacion de las mismas.

La calificacidn final de la asignatura, después de las dos pruebas anteriores, saldra del valor mas alto calculado con las siguientes
expresiones:

Calificacién Final = 0,35-C1 +0,55-C2 + 0,1 - CP

Calificacién Final = 0, 9 - C2 + 0,1-CP

En caso de que la calificacion final, después de realizar las pruebas C1 y C2, sea igual o superior a 2 e inferior a 5, el alumno tendra la
posibilidad de realizar un examen de reevaluacién, CR con toda la materia dada a lo largo del cuatrimestre.

En este caso la calificacién del alumno, después de la reevaluacion, vendra dada por la siguiente formula:

Calificacién final = 0,9 - CR + 0,1 - CP

Esta calificacion final indicard si el alumno reevaluado aprueba o no la asignatura. Sin embargo, y tal y como dice la normativa de la
escuela, en el acta donde se entreguen las notas un alumno que haya aprobado por reevaluacién tendré una calificacion maxima final
de 7. Para los alumnos que, a pesar de ser reevaluados no aprueben la asignatura , en el acta de entrega de notas, la calificacion final
que figurara sera la mas alta de las dos calificaciones finales obtenidas.

NORMAS PARA LA REALIZACION DE LAS PRUEBAS.

No se pueden llevar a pruebas dispositivos electronicos, como los mdviles. En el transcurso de las pruebas se podra consultar la
documentacién previamente establecida en clase por el profesor y elaborada por el propio estudiante de forma individual y
manuscrita.

BIBLIOGRAFIA

Basica:
- Goodno, Barry J.; Gere, James M. Mecanica de materiales. 9a ed. Cuajimalpa, Ciudad de México: Cengage Learning, 2019. ISBN
9786075268194.

Complementaria:

- Beer, Ferdinand Pierre ; Johnston, E. Russell ; DeWolf, John ; Mazurek, David F.. Mecanica de materiales [en linea]. 7a ed. México:
Mc-Graw-Hill Education, 2017 [Consulta: 19/02/2024]. Disponible a:
https://www-ingebook-com.recursos.biblioteca.upc.edu/ib/NPcd/IB BooksVis?cod primaria=1000187&codigo libro=8071. ISBN
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